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الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن
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مرآز المعلومات والتوثيق
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USDA mode ملاحظة : الإختبار حسب نظام
 العينات المختبرة مسحوبة من آل لوط من جميع محالج الجمهورية

الإدارة المرآزية لإختبارات الغزل والتيلة - يناير ٢٠١٢ .

  رئيس مجلس الإدارة
  الدآتور المهندس / محمود الباجورى


