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  نسبة الإنتظام                      (%)           

 نسبة الشعيرات القصيرة          (%)        

  المتانة                        (جم/تكس)       

 متوسط طول النصف العلوى           (مم)

الھيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن
 CATGO

مركز المعلومات والتوثيق
IDC

الصفة

        الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
HVI وجھاز الميكرومات  مقاسة بجھاز

من ٢٠١٩/٩/١  حتى ٢٠١٩/٠٩/٢٦ 
                 الأصناف للأقطـــــــان المصريـــــــةالصنف
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 Rd                       درجة الإنعكاس 

  b+                       درجة الإصفرار 

  مساحة الشوائب                 %

  الإستطالة                           (%)    

   قراءة الميكرونير      (ميكروجرام/بوصة)   

 العينات المختبرة مسحوبة من كل لوط من عينات الشركات

USDA mode ملاحظة : الإختبار حسب نظام

    عدد الشوائب                   %     
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رئيس مجلس الإدارة    
محمد خضر/ مهندس     


