
         

جيزة ٩٥جيزة ٩٠جيزة ٩٤جيزة ٨٦جيزة ٩٢جيزة ٩٦جيزة ٩٣جيزة ٨٧جيزة ٤٥

٣٥,١٦٣٦,٢٣٤,٩٣٣,١٩٣٢,٥٣٣,٥٢٩,١٨٢٨,٧

٨٧,٦٨٧,٧٨٧,٥٨٧,٣٨٦,٥٨٦,٨٨٣,٩٨٣,٦
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٤٣,٢٤٢,٦٤٤,١٤٤,٨٤٢,٨٤٠,٦٣٥,٣٣٥,٣

  نسبة الإنتظام                      (%)          

 نسبة الشعيرات القصيرة          (%)        

  المتانة                        (جم/تكس)       

 متوسط طول النصف العلوى           (مم)

الھيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن
 CATGO

مركز المعلومات والتوثيق
IDC

الصفة

        الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
٢٠١٩/٢٠١٨ مقاسة بجھاز HVI وجھاز الميكرومات موسم

            من ٢٠١٨/٩/١  حتى ٢٠١٩/٠٥/٢٩ 
                 الأصناف للأقطـــــــان المصريـــــــةالصنف

٦,٣٥,٤٤,٦٥,٦٥,٥٥,٧٧,٢٦,٢

٣,١٣,٢٣,٩٣,٨٤,٤٤,٠٤,٣٤,٣

٧٥,٢٦٨,٤٧٥,٧٧٦,٥٠٧٥,٤٧٦,١٧٦٤,٤٦٧,٩

٨,٤١٠,٦٩,١٨,٧٨,٨٩,٠١١,٦١١,٨

٧٦,٧٧٧,٣٧٩,١٨١,١٨٣,٦٨١,٠٨٠,٧٨٥,٠

١١٩١٤٠١٤٩١٤٢١٦٤١٥١١٦١١٥٥

٠,٦٠,٨٠,٥٠,٧٠,٧٠,٦١,١٠,٦

٦٣٧٨٣٦٥١٤٨٤٧١٢٠٦٠

 Rd                       درجة الإنعكاس 

  b+                       درجة الإصفرار 

   النسبة المئوية للنضج                 (%) 

النعومة الوزنية                   ملليتكس     

  مساحة الشوائب                 %

  الإستطالة                           (%)    

   قراءة الميكرونير      (ميكروجرام/بوصة)  

 العينات المختبرة مسحوبة من كل لوط من جميع محالج الجمھورية

USDA mode ملاحظة : الإختبار حسب نظام

    عدد الشوائب                   %     
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الادارة مجلس رئيس
٣٤٧

رئيس مجلس الإدارة  
محمد خضر/ مهندس     


