
الھيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن

CATGO
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الصفات الطبيعية للأصناف قصيرة التيلة
العينات مسحوبة عن طريق المحالج
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قراءة الميكرونير(ميكروجرام/بوصة)         

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى

property

                        متوسط طول النصف العلوى(مم)   
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الإدارة مجلس رئيس
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                                     عدد العقد /جرام

                      نسبة الشعيرات القصيرة   (%) 
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٣٠,٢             المتانة(جم/تكس)               

النعومة الوزنية    
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  +b درجة الإصفرار                                         

                     نسبة الشوائب% 

نسبة الإنتظام       (%)           

      النسبة المئوية للنضج

                        ثابت الغزل

Rd  درجة الإنعكاس                        

                                    عدد العينات
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